CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZE Sp. z o.0.

CENTRUM BADAN PCA
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Rybnicka 6 -
tet: 327865296 fax: 32 7565 296 w 41 infoicipb pl www.clpb.pl

Oddzishy zamicjscowe:

® 42523 Dygbrows Gorucza, ul Koksowmicza | tel 734 210079

RABANIA
Sp. z 0.0. ® 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9 ® 44-310 Radlin, ul. Hutnicea | ® 58-305 Walbrzych, ul Karkonoska 9 AB —-—
AB 30
ZESPOt. PRACOWNI BADAN PALIW STALYCH RAPORT Z BADAN NR 17051/X1/22
Klient: "ATICHP” Sp. z 0.0. Dziat:
ul. Bunkrowa 1, Swinoujscie 72-602 - skr. poczt. 41
Nr umowy/zlecenia odrebnego: zlecenie odrebne Badany obiekt: wegiel kamienny
Zakres badan: wg zlecenia/umowy z dnia 26.10.2022
Data pobrania prébki przez Klienta: 18.10.2022 - 22.10.2022 |1jo$¢ stron: 1
Data przyjecia probki przez ZPTW: 26.10.2022|Strona: 1
Data wykonania badan: 26.10- 02.11.2022|Data sporzadzenia raportu: 02.11.2022
Kod probki ZPTW: 19773
Numer probki klienta: 51408665
Opis probki: M/V GOLDEN CIRRUS FRACTION: 8-25 mm Tonnage B/L -121000,00 mt.
Sample: 0 - 10 mm/10 kg Date:18.10-22.10.2022
Stan suchy Stan roboczy
Nazwa oznaczenia (*) Warto$é (") Wartos¢
Symbol ~eanostka 1 niepewno$¢ pomiaru Symbol Jesnosts + niepewnos$¢ pomiaru
Zawartost popiolu
PN-ISO 1171:2002 Ad % 7,25 +008 Aar % 6,16 :0.07
Zawartost czegéci lotnych . o
ISO 562:2010 Vd % 38,90 2120 Var %o 33,07 1099
Zawartos¢ siarki catkowite,
1SO 19'579:2006 : Std % 0,86 005 | Star % 0,73 $004
Cieplo spalania
PN-ISO 1928:2002 Qu.grd | keallkkg 7021 +28 | Qugrm | kcalkkg 5968 26
Ciepto spalania
PNASO 1928:2002 Qv.gr.d kJ/kg 29396 190 | Qu,grm kJ/kg 24986 1110
Warto$¢ opalowa
PNISO 1996:2002 Qp.netd | keallkg 6768 :28 | Qpnetm | kcalkg 5665 126
Warto$¢ opalowa
PN-ISO 1928:2002 Qpunetd | kJ/kg 28336 +120 | Qpretm | kJkg 23719 110
Nazwa oznaczenia Symbol Jednostka 3 nm&:v;réosgmmm
Zawartosé wilgoci analitycznej
PN-ISO 11722:2009 Mad % 90 202
Zawartos¢ wilgoci calkowitej
PN-ISO 589:2006 M7 % 15,0 +04
Zdolno$¢ spiekania wg Rogi
PN-81/G-04518 RI £ D'x3
Stan bezpopiotowy suchy
Zawartosé dci lotnych
e 52?-231: " Vdaf % 41,9413
Uwagi:
Probka pobrana zgodnie z PN-G 04502:2014-11 - wg deklaracji zleceniodawcy
Wyniki badan dotycza wylacznie probek dostarczonych przez Klienta. Miejsce pobrania probek | opis probek wediug deidaracji Kiienta.
Nispewnosc wyniku badama nie uwzgieania siktadowe] niepewnosci zwigzane; z pobieraniem prébex  Bez pisemne) zgody iaboratonum, raport mie moze byC powielany inaczej jak tylko w calosci
(") Liczby po znaku t 83 niepewnosciami rozszezonymi, wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonym dia k=2 co odpowiada poziomow ufnosci pk 95%
Autoryzowat:
CLP-BSp.zo.0.
Zespot Pracowni Badan Paliw Statych
Z-ca KIEROWNIKA
FPS8/17/02 !
REW DATA mgr inz. Anna y}o:dck
05 20.02.19r.




CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZE Sp. z 0.0.

CENTRUM BADAN PCA
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Rybnicka 6 ‘
tel: 32 7565296 fax: 32 7565296 w 41 mfol@cipb pl www.cipbpl

Oddrialhy zamiejscowe:

#42-523 Dgbrowa Gormicza, ul. Koksownicza | tel 734 210079

— - SAoAMIA
Sp. z o.0. 8 £1-803 Zabrze, ul Zamikowa Y » 44-310 Radlio, ul Hutnicza 1 ® SK.305 Walbreyeh, ul. Karkonoske 9 RS
ZESPOL PRACOWNI BADAN PALIW STALYCH RAPORT Z BADAN NR 17052/XI/22
Klient: "ATICHP" Sp. z 0.0. Dzial:
ul. Bunkrowa 1, Swinouj$cie 72-602 - skr. poczt. 41
Nr umowy/zlecenia odrgbnego: zlecenie odrebne Badany obiekt: wegiel kamienny
Zakres badan: wg zlecenia/lumowy z dnia 26.10.2022
Data pobrania probki przez Klienta: 18.10.2022 - 22.10.2022|1}0$¢ stron: 1
Data przyjecia probki przez ZPTW: 26.10.2022{Strona: 1
Data wykonania badan: 26.10- 02.11.2022|Data sporzgdzenia raportu: 02.11.2022
Kod probki ZPTW: 19774
Numer probki klienta: 51408666
Opis probki: M/V GOLDEN CIRRUS FRACTION: 25+ mm Tonnage B/L -121000,00 mt.
Sample: 0- 10 mm/10 kg Date:18.10-22.10.2022
Stan suchy Stan roboczy
Nazwa oznaczenia (*) Warto$é (") Warto$¢
Symbol Jedrostka + niepewnos$c pomiaru Symbol Jadnastion + niepewno$¢ pomiaru
oy s e Ad % 9,23 :008| Aar % 7,92 :007
Zawarto$t czesci lotnych
" IS0 52?:281: d Vd % 3822 +120| Var % 32,79 099
Zawartos( slarki catk j
" gﬁ 1:3;79:2cc;‘ofsowmej Std % 0,98 005 | STar % 0,84 2004
Cieplo spalania
pN.|g'o 1;;8:2002 Qv.grd kcal/kg 6875 28 Qv,gr,m kcal/kg 5899 126
Cieplo spalania
PN-ISO 1928:2002 Qugrd | kJkg 28784 190 | Qv,grm kJ/kg 24697 110
Wartos¢ opatow.
pNa.lsoo 192&20082 Qp,net,d kCang 6622 :28 Qp‘net_m kcallkg 5599 + 26
Wartoé¢ opato
Pr:tSOO 1923;23?)2 Qpretd | kJkg 27726 120 | Qpnetm | kJ/kg 23442 £110
Nazwa oznaczenia Symbol Jednostka |, me;;?:s?:;“bm
Zawartos¢ wilgoci analitycznej
PN-ISO 11722:2009 Mad % 7,0 £0:2
Zawartos¢ wilgoci catkowitej
PN-ISO 589:2006 Mr % 14,2 204
Zdolnos¢ spiekania wg Rogi
PN-81/G-04518 RI - 023
Stan bezpopiotowy suchy
Zawarto$¢ czescl lotnych
T e Vdaf % 42,11 £1.30

Uwagi:
Prébka pobrana zgodnie z PN-G 04502:2014-11 - wg deklaracji zleceniodawcy

Wyniki bada dotyczq wylacznie probek dostarczonych przez Klienta. Miejsce pobrania probek | opis probek wedlug deklarachi Kitenta.
Niepewnosé wyniku badania nie uwzglednia skiadowey niepewnosci zwigzansj z pobieraniem prébek. Bez pisemnej zgody laboratorium, rapon ne moze byl powielany inacze) jak tylko w calodc
(*) Liczby po znaku ¢ sg niepewnosciami rozszezonymi, wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonym dia k=2,co odpowiada poziomow ufnosci pk 95%

Autoryzowat:

CLP-B Sp. z 0.0.
Zespot Pracowni Badan Paliw Statych
Z-ca KlER?leKA
L

FPS/17/02
REW l DATA mgr ing. Anuql Gozdek

05 20.02.19r




